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SAINT-GOBAIN

weber.fug 877

Elastyczna fuga do ptytek ceramicznych uszlachetniona tworzywem sztucznym

WLASCIWOSCI

e do okfadzin $ciennych i podtogowych w
pomieszczeniach suchych i mokrych

® odporna na niewielkie naprezenia i ruchy,
np. na plyty g-k, ogrzewanie podtogowe

® po utwardzeniu odporna na $cieranie,
wode, srodki czyszczace

® nie ma tendencji do powstawaniarys
® grubosc¢ spoiny 2-20 mm

e mozliwos$¢ chodzenia po 2 godzinach
® do stosowania wewnatrzina zewnatrz
® mrozoodporna
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OPIS PRODUKTU

weber.fug 877 to elastyczna zaprawa do spoinowania oktadzin

ceramicznych z ptytek i ptyt. Wykonane spoiny charakteryzujg

sie zmniejszong absorpcjg wody oraz podwyzszong odpornos-

cig na Scieranie. Szczegdlne wtasciwosci produktu:

® do spoin o szerokosciod 2 do 20 mm,

e do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,

® odporna na niewielkie naprezenia i ruchy,

e elastycznaitatwa w obrobce,

® po utwardzeniu zaprawa jest odporna na powstawanie rys,
odporna na Scieranie i dziatanie wody, jak rowniez na po-
wszechnie stosowane domowe $rodki czyszczace

e dostepnaw 4 kolorach: srednioszary, cementowoszary,
srebrnoszary i antracyt,

® na balkony, tarasy, do systeméw ogrzewania podtogowego.

Kolory weber.fug 877, weber.fug 872 sg wzajemnie dopaso-
wane.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Zaprawe weber.fug 877 mozna stosowac na scianach i po-
sadzkach, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen (réwniez w
obszarach wilgotnych). Produkt szczegdlnie polecany jest do
spoinowania na podtozach narazonych na niewielkie odksztat-
cenia, np. plyty gipsowo-kartonowe, jastrychy w systemach
ogrzewania podtogowego oraz na balkonach i tarasach. weber.
fug 877 moze by¢ stosowany do spoinowania ceramicznych
oktadzin $ciennych i podtogowych, gresu, mozaiki, szlachetnej
kamionki, mozaiki szklanej, jak rowniez ptytek okfadzinowych z
tworzyw sztucznych. Zaprawa nie jest polecana do zbiornikéw z
woda pitng i basendw.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Wskazowki ogolne Nalezy przestrzegac nastepujgcych wy-

tycznych:

e Do spoinowania architektonicznie wydzielonych powierzch-
ni stosowa¢ materiat z tej samej partii produkcyjne;j.

Baza:

Proporcje mieszania:

Konsystencja:
Gestos¢ nasypowa:

Sposodb nanoszenia:
Czas obrébki:
Czas wigzaniaw +20°C:

Temperatura aplikacji (powietrza i
podtoza):

Mozliwos$c¢ chodzenia®:
Obcigzenie mechaniczne:

Obcigzenie chemiczne ($rodki
czyszczace):

Srodek czyszczacy:

Szerokosc spoiny:

cement, pigmenty, przetworzone,
wysokowartosciowe wypetniacze,
tworzywa sztuczne i dodatki

® Kolor: cementowoszary:
4,7 do 5,2 | wody na worek
25kglub 0,9 do 1,0l wody
na worek 5 kg

proszek

ok. 1,35-1,45 kg/dm?®
(w zaleznosci od koloru)

gumowa paca
ok. 30 minut
ok. 12 godzin
+5°Cdo +30°C
po 2 godzinach
po 3 dniach

po 14 dniach

woda

od 2do 20 mm

Y'Niniejsze dane odnoszg sie do temperatury +20 °C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%.

® Suchga zaprawe zarabia¢ zawsze tg sama iloscig wody.

® W momencie spoinowania zaprawa klejowa musi by¢ dostatecznie
wyschnigta, nie spoinowac powierzchni o réznych temperaturach
w momencie wykonywania robot (np. w miejscach przebiegu rur z
ciepta woda lub rur centralnego ogrzewania, ewentualnie narazo-
nych na dziatanie promieniowania stonecznego).

® Podczas spoinowania ogrzewanie podtogowe musi by¢ wytgczo-
ne, a podioze nalezy schtodzi¢ do temperatury pokojowej, nalezy
zwrécic¢ uwage na rownomierng chtonnosc¢ podtoza, jak rowniez
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Elastyczna fuga do ptytek ceramicznych uszlachetniona tworzywem sztucznym

scianek bocznych ptytek. przez co najmniej 6 miesiecy. Zaprawa weber.fug 877 (Cerinol Flex) w
Podtoze Dla ptytek o porowatej powierzchni zaleca sige wy- transporcie jest tadunkiem bezpiecznym w mysl przepisow ADR.
konanie proby. Plytki nalezy starannie odkurzy¢, oczyscic¢i
odttusci¢ przed aplikacjg zaprawy fugowej. W razie potrzeby UWAGA

ze spoin usuna¢ nadmiar zaprawy klejgcej. Wszelkiego rodzaju
zabrudzenia mogg mie¢ negatywny wptyw na walory uzytko-
we i estetyczne oktadzin. Przygotowanie produktu Zaprawe
weber.fug 877 (Cerinol Flex) zarabiac¢ zimna, czystg woda.
Miesza¢ przy uzyciu mieszarki wolnoobrotowej lub wiertarki z
odpowiednim mieszadtem, do uzyskania jednorodnej, bez-
grudkowej i homogenicznej masy, bez smug. Uzy¢ odpowied-
niej ilosci wody, w zaleznosci od koloru (kolor Srednioszary,
cementowoszary, antracyt 4,7 do 5,2 | wody na worek 25 kg lub
0,9 do 1,0 wody naworek 5 kg, a kolor srebrnoszary 5,5 do 6,0
| wody naworek 25 kg lub 1,1 do 1,2 | wody na worek 5 kg). Po
pierwszym mieszaniu nalezy odczekac ok. 3 minuty i ponownie
przemieszac. Nie nalezy przygotowywac wigcej zaprawy niz
mozna zuzy¢ w ciggu czasu obrobki. W celu wyeliminowania
niebezpieczenstwa powstania réznego odcienia barwy, archi-
tektonicznie wydzielone powierzchnie spoinowa¢ materiatem z
tej samej partii produkcyjnej, zarabianym dokfadnie takg sama
iloscig wody. Z tego powodu przy wigkszych powierzchniach
zaleca sie tak zorganizowac prace, aby zaprawa spoinujgca byt
przygotowywana w jednym zarobie. Aplikacja Przygotowa-

ng zaprawg fugowa weber.fug 877 wypetniac spoiny miedzy
ptytkami przy pomocy pacy gumowej. Pace nalezy prowadzi¢
zgodnie z kierunkiem przekatnych ptytki, wprowadzajgc (wci-
skajgc) zaprawe w spoiny i jednoczesnie zbierajac jej nadmiar.
Po 510 minutach, w zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgot-
nosciowych i nasigkliwosci ptytek, zmy¢ pozostatosci zaprawy
przy pomocy wilgotnej ggbki. Po zwigzaniu zaprawy fugowej
(ok. 24 godziny) pozostaty, wyschniety nalot usunac, miekka
$ciereczky. Dylatacje musza pozostac¢ niewypetnione. Czysz-
czenie narzedzi Bezposrednio po uzyciu nalezy czysci¢ woda.
Po wyschnigciu tylko mechanicznie. Pielegnacja Aby unikng¢
przypalenia spoinowanej powierzchni, w przypadku niekorzyst-
nych warunkéw otoczenia, nalezy przez odpowiednio dtugi czas
utrzymywac spoiny w wilgoci. Zwyczajowe domowe srodki
czyszczgce do pielegnacji podtogi stosowac dopiero po 14
dniach. Wiasciwosci hydrofobowe zaprawy weber.fug 877, jak
w przypadku wszystkich zwigzkéw hydrofobowych, moga zo-
stac czesciowo lub catkowicie zredukowane na skutek dziatania
srodkow powierzchniowo czynnych (mydto, Srodki czyszczace).
Dlatego nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ze stgzonymi
roztworami srodkéw powierzchniowo czynnych.

Prawidtowe, a tym samym skuteczne zastosowanie naszych pro-
duktow, nie podlega naszej kontroli. Dlatego tez gwarancja moze
obejmowac wytgcznie, jako$¢ naszych wyrobéw w ramach naszych
warunkéw sprzedazy i dostawy, a nie ich skuteczng obrobke. Nalezy
przestrzegac¢ specjalnych instrukcji BHP podanych w karcie charakte-
rystyki preparatu niebezpiecznego i na etykiecie. Niniejsza instrukcja
uniewaznia wszelkie wczesniejsze dane techniczne. Zastrzega-

my sobie prawo do dokonywania zmian, wynikajgcych z postepu
technicznego. Informacje podane przez naszych pracownikoéw, ktore
wykraczajg poza ramy niniejszej instrukcji, wymagajg pisemnego
potwierdzenia. Za przestrzeganie ewentualnych praw ochronnych,
jak rowniez istniejgcych przepisow i postanowien, dotyczacych np.
bezpieczenstwa i ochrony pracy BHP, odpowiedzialny jest wytacznie
odbiorca naszych produktow.

ZUZYCIE

Przyktady zuzycia weber.fug 877 wynosza:

e dla ptytek o wymiarach 11,5 cm x 24 cm, szeroko$¢ spoiny
10 mm i gteboko$¢ spoiny 10 mm: ok. 2,3 kg proszku/m?2.

e dla kamionki szlachetnej: 20 cm x 20 cm, szerokos$¢ spoiny
5 mm i gtebokos$c¢ spoiny 8 mm: ok. 0,7 kg proszku/m?.

e dlamoazaiki: 5cm x 5 cm, szerokosc¢ spoiny 3 mm i gtebo-
kosc¢ spoiny 6 mm: ok. 1,3 kg proszku/m?2.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Zaprawe weber.fug 877 (Cerinol Flex) mozna sktadowac w
fabrycznie zamknietym opakowaniu w suchym pomieszczeniu,
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