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SAINT-GOBAIN

weber.pas modelino C

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy o réznych mozliwosciach wykonczenia po-

WLASCIWOSCI

wierzchni

® duza dowolnos¢ ksztattowania po-
wierzchni

e $ciany —imitacja muru ceglanego, imitacja
betonu architektonicznego, wykonczenie
na gtadko

® odporny na porastanie alg

e duza odpornos¢ na warunki atmosferycz-
ne

tynk
silikonowy
modelarski

® wiadro 25 kg, paleta 400 kg

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

® Barwne wykonczenie scian betonowych i cokotow

e Wykonczenie systeméw ocieplen weber.therm majgcych
imitowac mur z cegiet

e Warstwa wykonczeniowa w systemach ociepleniowych we-
ber.therm narazonych na ryzyko uderzen mechanicznych

Nie zaleca sie stosowania tynku:

® na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno byc¢ stabilne, nosne, suche, wolne od za-
nieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnos¢ takich jak kurz,
mleczko cementowe, stare powtoki malarskie, olej szalunkowy,
tluszcz, itp. Podtoze powinno by¢ zabezpieczone przed mozli-
woscig podciggania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych
przyczyn. Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka.

W systemie ociepleniowym weber.therm DECOR podtoze

pod mase tynkarska weber.pas modelino C stanowi warstwa
zbrojona wykonana z zaprawy klejowo — szpachlowej weber
KS123 oraz siatki zbrojgcej weber PH913 zagruntowana pty-
nem gruntujgcym weber PG225. Warstwa zbrojona powinna
dobrze zwigzaé i wyschnac (ok. 3 dni). Jej grubos¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 3 mm. Optymalna grubos$¢ warstwy zbrojonej
to 3 mm -5 mm. Ewentualne nieréwnosci, $lady po pacy po-
winny zosta¢ wygtadzone papierem $ciernym. Catg powierzch-
nie obficie przemalowac barwionym ptynem gruntujgcym
imitujgcym fuge weber PG225 przynajmniej 24 godziny przed
naktadaniem masy tynkarskiej. Gruntowanie zalecamy wykony-
wac za pomocg pedzla. Po petnym wyschnieciu ptynu grun-
tujgcego, na caty, przewidziana do tynkowania powierzchnie,
przyklei¢ szablony z rysunkiem cegly weber PH951 wykonane z
impregnowanego kartonu.

Inne podtoza

W przypadku innych podtozy, nieopisanych w tej karcie tech-
nicznej, prosimy o zasiegniecie informacji w Dziale Doradztwa
Technicznego Weber.

Gestos¢ objetosciowa: 1,6 +/-10% g/cm?®
Opdr dyfuzyjny wzgledny (m): <2

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Minimalna grubos¢ naktadanej warstwy: 1.5mm

Czas otwartego schniecia: okoto 20 minut

Zuzycie wyprawy tynkarskiej

na rownym podtozu 2,0-2.8kg/m?
(w zaleznosci od sposobu aplikagji):
Odpornosc na uderzenie: >3]
Przyczepnos¢ miedzywarstwowa: >0,1 MPa
Termin przydatnosci: IZmirsiEey

: od daty produkgj
Kolor: 6 koloréw - zobacz

webertherm DECOR, dopisac weber.

RezEEEnE el therm WM, webertherm LAMBDA

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Dekoracyjna masa tynkarska weber.pas modelino C jest dostarczana
w postaci gotowej do uzycia, nalezy jg tylko doktadnie wymieszac
uzywajgc mieszadta elektrycznego. W przypadku, gdy konsystencja
tynku jest zbyt gesta (diuzsze przechowywanie, wysokie tempera-
tury, itp.) produkt mozna rozcienczyc¢ niewielkg iloscig czystej wody
—zazwyczaj nie wiecej niz 165 ml na wiadro 25 kg.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Przemieszang mase tynkarska weber.pas modelino C naktadac¢ na
przyklejonych do uprzednio zagruntowanego podtfoza szablonach z
impregnowanego kartonu weber PH951. Produkt naktada¢ w dwoéch
warstwach przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Pierwsza warstwa
powinna w catosci wypetnia¢ wolne przestrzenie w szablonie. Druga
warstwa, ktora tworzy koncows fakture tynku powinna by¢ naktadana
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SAINT-GOBAIN

weber.pas modelino C

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy o réznych mozliwosciach wykonczenia po-

na $wiezg warstwe pierwszg i powinna mie¢ grubos¢ okoto 1

mm. tgczna grubos$¢ obu warstw nie powinna by¢ mniejsza

niz 1,5 mm. Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczyscic¢

szpachelka z przywierajgcej zywicy. Resztek zywicy nie wrzucaé

ponownie do wiadra z masg. Nie nalezy zaciera¢ mokrym na-

rzedziem. Prace tynkarskie nalezy zorganizowa¢ w odpowiedni

sposob, w zaleznosci od wielkosci tynkowanej powierzchnii

warunkéw atmosferycznych.

Uwaga

e Celem uzyskania efektu starej cegly zaleca sie, aby obie
warstwy wykonywac innymi kolorami. Drugg warstwe masy
tynkarskiej (w kolorze ciemniejszym) nakfada sie wowczas
miejscowo na $wiezg warstwe pierwsza. Uzyte kolory po-
winny by¢ z tej samej grupy kolorystycznej

e Szablony mozna usung¢ bezposrednio po natozeniu produk-
tu badz po petnym jego wyschnieciu. Zerwanie szablonu po
wstepnym zwigzaniu tynku moze spowodowac naderwanie
jego struktury

e Szablony majg zastosowanie jednorazowe

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIAI

WIAZANIA

Prace zwigzane z naktadaniem masy tynkarskiej weber.pas
modelino C nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrzai
podtoza pomiedzy +5°C a +25°C przy wzglednej wilgotnosci
powietrza ponizej 80%. Podczas naktadania oraz wigzania uto-
zonego tynku nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznieniai
chronic elewacje przed bezposrednim wptywem opaddéw atmo-
sferycznych oraz silnym wiatrem —takie warunki przyspieszajg
wigzanie tynku, skracajgc znacznie czas otwarty natozonej
wyprawy i uniemozliwiajgc wtasciwe zatarcie. Wykonywang wy-
prawe nalezy chronic¢ przed bezposrednim dziataniem opadéw
atmosferycznych, az do petnego zwigzania tynku. Wskazane
jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

Uwaga

Czas catkowitego wigzania utozonej wyprawy w warunkach
wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza i niskiej temperatury
moze sie wydtuzyc do kilku dni.

ZUZYCIE

Zuzycie wyprawy tynkarskiej na rownym podtozu (w zaleznosci
od sposobu aplikacji)
2,0-2,8kg/m?

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Dekoracyjng mase tynkarska weber.pas modelino C nalezy
przechowywac i przewozic¢ w szczelnie zamknietych, nieuszko-
dzonych wiadrach, chroni¢ przed mrozem i przed wysokimi
temperaturami.

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Przed uzyciem podjac¢ dziatania zapobiegajgce ochlapaniu masa

wierzchni

tynkarska. Chroni¢ oczy oraz skore. W przypadku zanieczyszczenia
oczu natychmiast przemy¢ czysta wodg i zasiegnac¢ porady lekarza.
Skére umy¢ wodg oraz mydtem. Przechowywac poza zasiegiem
dzieci.

UWAGA

Zaleca sie tynkowac dang powierzchnie masg pochodzaca z tej samej
serii (daty) produkgiji, w takich samych warunkach i w ten sam sposéb.
W przypadku, gdy nie jest to mozliwe zaleca sie mieszanie kilku wiader
zroznych partii w wigkszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie
ubywajgcej masy. Z uwagi na drobne uziarnienie tynku wymagane jest
szczegodlnie staranne przygotowanie podtoza. Wszelkie nieréwnosci
moga powodowac trudnosci w przyklejaniu szablonéw i w prawidto-
wym naktadaniu tynku.

Szczegoty dotyczace prac zwigzanych z montazem systemu ocie-
pleniowego szczegdtowo opisane sg w instrukcjach ITB nr 418/2007
oraz 447/2009. Niniejszy opis okresla ogdlny zakres stosowania wy-
robu, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, ale nie ma wptywu na warunki i
sposob jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy wykonac wiasne
proby lub skontaktowac sie z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz
z ukazaniem sie tej karty technicznej tracg waznosc karty wczesniej-
sze.
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