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Niniejsza Karta Techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i doświadczeń. Zawarte w niej informacje jak tez objaśnienia naszych doradców są niewiążące. 

Ze względu na to , iż nie znane są nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, zawarte w Karcie Technicznej informacje nie 

zwalniają użytkownika produktu z przeprowadzenia własnych badań i prób pod względem przydatności do określonego celu w konkretnych warunkach. Dane zawarcie 

w Karcie Technicznej nie stanowią tym samym gwarancji przydatności do  określonego celu. Za przestrzeganie przepisów i wymogów w zakresie stosowania 

odpowiedzialny jest użytkownik produktu 
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Przykłady zastosowań 

 
Naprawa rys Wypełnianie rys 

  

 
*zgodnie z metodą badawczą Deutsche Bauchemie e.V.  
(Niemieckiego Stowarzyszenia ProducentówChemii Budowlanej) 

  

Obszary zastosowań • Naprawa rys zgodnie z normą PN-EN 1504-5 

• Naprawa rys suchych i mokrych 

• Wypełnianie pęknięć 

• Iniekcja przerw roboczych 
• Utwardzanie porowatych konstrukcji betonowych 

(np. betonu ubijanego) 

Właściwości • Żywica iniekcyjna na bazie epoksydu 

• Bardzo niska lepkość 

• Nadaje się do suchych i mokrych podłoży 

• Dobra przyczepność 

• Total solid* 

Atesty / Badania • Deklaracja środowiskowa EPD 

• Lista odporności chemicznej 
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Parametry techniczne Wartości 

Proporcja mieszania  3 : 1 (proporcja objętościowa) 

Gęstość kompozytów, +20°C  

(ISO 2811) 

Komp. A  

Komp. B 

1,1   g/cm3 

1,0 g/cm3 

Czas przerabiania 

(Badanie WEBAC zgodnie z ISO 9514) 

+30°C 

17 min 

+20°C 

30 min 

+10°C 

80 min 

Temperatura przerabiania 

Element budowlany i materiał 
 > 10

o
C   

Lepkość mieszanki 

(Badanie WEBAC zgodnie z ISO 3219) 

+21°C 

120 mPa·s 
 

Przyczepność do betonu 

14 dni, +21°C  (PN EN 12618-2) 
mokry 3,0 MPa (N/mm

2
)  

Wytrzymałość na ściskanie 

7 dni, 21°C  (PN EN 604) 
 55 MPa (N/mm

2
) 

Wytrzymałość na rozciąganie  

przy zginaniu (PN EN 178) 

 
55 MPa (N/mm

2
) 

Wytrzymałość na rozciąganie · 

Wydłużenie przy zerwaniu 

7 d, +21°C (PN ISO 527) 

18 MPa (N/mm²)  ·  5% 

Moduł E 

7 d, +21°C (PN ISO 527) 
750 MPa (N/mm2) 

Klasyfikacja CE 

(PN EN 1504-5) 
U(F1) W(1) (1/3) (10/30) 

Odporność ogniowa 

(DIN 4102-4, 2.3.2) 
 B2 

GISCODE  RE 90 

EPD  EPD-DBC-20220175-IBE1-EN 

Scenariusze zagrożeń wg. REACH  Opracowany z normami branżowymi 
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Prace przygotowawcze  

Analiza konstrukcyjna 

• Przygotowanie analizy stanu budynku w celu 
określenia rzeczywistego stanu konstrukcji/ 
elementu 

• Stan konstrukcji 

• Warunki hydrodynamiczne i hydrostatyczne 

• Ubytki / pustki 

• Układ pęknięć 

Z tego wynika: 

• Zaplanowanie odpowiednich działań 

naprawczych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami 
• Dobór odpowiedniego materiału 

• Dobór pakerów / lanc 

• Umiejscowienie otworów wiertniczych 

i umiejscowienie pakerów / lanc 

• Wykonanie iniekcji próbnej, jeśli to 
konieczne. 

 

Wskazówki dotyczące przerabiania 

• Iniekcja za pomocą pompy/odlewu 1C 

• Upewnić się, że filtr w zbiorniku jest czysty 

• Mieszaninę należy zużyć w całości w ciągu 

okresu przydatności do użycia 
• Stosować wyłącznie czysty materiał WEBAC, 

bez pozostałości środków czyszczących i innych 

zanieczyszczeń 

• Szybkość reakcji zależy od temperatury 

materiału i konstrukcji budynku – wyższe 

temperatury przyspieszają, niższe spowalniają 
reakcję 

 
Ze względu na nagrzewanie się pompy, czas 

przydatności materiału do użycia może ulec 

skróceniu.  

Gdy materiał stanie się zauważalnie ciepły, należy 

go natychmiast zużyć lub usunąć z leja i pompy. 

 

 
 

Mieszanie 

• komponent A i B przelać do czystego 

naczynia w podanych proporcjach (zwrócić 

uwagę na dokładne opróżnienie opakowań) i 

wymieszać do jednorodnej postaci 
• wymieszany materiał przelać do drugiego 

czystego pojemnika i przemieszać 

 

Silne wytwarzanie ciepła – mieszaj tylko 

niewielkie ilości! 
 

Przerabianie 

• Dostosuj ciśnienie iniekcji do rodzaju i stanu 

konstrukcji, rozpoczynając iniekcję od 

wypełnienia najniższych obszarów pęknięć w 
pierwszej kolejności. 

• W przypadku pęknięć poziomych, iniekcję 

należy wykonać z jednej strony, aby uniknąć 

zapowietrzenia. 

• Kontynuuj iniekcję, aż żywica zacznie 

wyciekać z sąsiednich pakerów, aby uzyskać 
równomierne rozprowadzenie materiału. 

• Podczas iniekcji ostatniego pakera sprawdź, 

czy w otworze odpowietrzającym  nie ma 

widocznej żywicy. 

• Iniekcję wtórną należy wykonać w fazie 
żelowania materiału. 

Wypełnianie rys 

• Wlać wymieszany materiał do poszerzonego 

pęknięcia. 

 

Prace końcowe  

• czyszczenie narzędzi WEBAC Reiniger A 

• nie używać WEBAC Reiniger A jako 

rozcieńczalnika i unikać mieszania z 

materiałem 

• związany materiał rozmiękczyć środkiem 

WEBAC Reiniger B i usunąć 

• przestrzegać zasad z Karty Technicznej środka 
czyszczącego 
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Parametry techniczne  

Jednostki opakowawcze 

Komp. A 
16,85 kg 

10 kg 

3 kg 

Komp.  B 
4,9 kg 

2,95 kg 

0,88 kg 

Składowanie 
• pomiędzy +5OC a +30OC 
• chronić przed wilgocią 
• w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 

Tolerancja 
 dobra tolerancja z zaprawami, betonem, stalą, foliami, metalami, 
osłonami kabli i materiałami iniekcyjnymi WEBAC 

Odporność  odporny na rozcieńczone kwasy i zasady, smary, oleje, paliwa 

 

Bezpieczeństwo pracy 

Podczas przerabiania produktów należy 
przestrzegać przepisów branżowych oraz zaleceń 
zawartych w Karcie Charakterystyki Substancji 
Chemicznej. Zgodnie z dyrektywą UE 1907/2006 
(REACH), Karta Charakterystyki Substancji 
Chemicznej musi być dostępna dla wszystkich 
osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy, 
ochronę zdrowia oraz przerabianie materiału. 
Dalsze informacje zamieszczone są w Karcie 
informacyjnej „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” 
w katalogu produktów WEBAC lub na stronie 
www.webac.pl 

Utylizacja odpadów. 

Puste opakowania mogą być utylizowane przez 
odpowiednie organizacje odzysku. Nie ma 

możliwości zwrotu opakowań producentowi i 

sprzedawcy. Szczegółowe wskazówki 

zamieszczone są w osobnej karcie informacyjnej 

„Wskazówki dotyczące utylizacji i zwrotu 

opakowań WEBAC” oraz w Karcie 
Charakterystyki Substancji Chemicznej.)a. 

 

 

 


